Экзаменационные вопросы
1. Основные закономерности катионной, анионной и анионно-координационной  полимеризации, способы проведения  процессов. 

2. Ионно-координационная полимеризация на катализаторах Циглера-Натта. Влияние типа металла переменной валентности на структуру и свойства получаемых полимеров. 

3. Основные закономерности радикальной полимеризации, особенности проведения процесса в эмульсии. 

4. Полимеры, в том числе каучуки, получаемые различными способами полимеризации. 

5. Способы получения статистических, блок- и графтсополимеров. Термоэластопласты. 

6. Основные закономерности реакций поликонденсация. Виды поликонденсационных процессов. Каучуки, получаемые методом поликонденсации.

7. Основные закономерности процесса вулканизации каучуков. Кинетический анализ процесса. 

8. Серосодержащие вулканизующие системы для ненасыщенных каучуков с ускорителями различного типа (дитиокарбаматы,тиазолы, сульфенамиды, замещенные амины). Структура пространственной сетки и свойства вулканизатов.

9. Бессерные вулканизующие системы для ненасыщенных каучуков. Структура пространственной сетки и свойства вулканизатов.

10. Эффективные и полуэффективные серосодержащие вулканизующие системы. Структура пространственной сетки и свойства вулканизатов.

11. Вулканизующие системы для насыщенных каучуков. Структура пространственной сетки и свойства вулканизатов.

12. Вулканизующие системы для каучуков с функциональными группами. Структура пространственной сетки и свойства вулканизатов.

13. Влияние способа вулканизации на структуру пространственной сетки и свойства вулканизатов. 

14. Усиление каучуков наполнителями. Теоретические предпосылки процесса, структура наполненных систем.  

15. Основные типы усиливающих и инертных наполнителей. Влияние свойств наполнителя на условия смешения,  технологические свойства резиновых смесей и свойства вулканизатов.

16. Пластификаторы и мягчители. Назначение, принцип действия, основные типы. Влияние на  свойства резиновых смесей и вулканизатов.

17. Защитные добавки. Назначение, принцип действия, основные типы. Влияние на  свойства резиновых смесей и вулканизатов

18. Технологические добавки к резиновым смесям. Назначение, принцип действия, основные типы. Влияние на  свойства резиновых смесей и вулканизатов

19. Деформация полимеров. Особенности деформации полимеров в стеклообразном, кристаллическом  и высокоэластическом  состоянии.  

20. Теории прочности.  

21. Долговечность полимеров.

22. Термодинамические и кинетические аспекты адгезии, теории адгезии. Методы оценки адгезии. 

23. Способы повышения адгезионной прочности связи между резиной и армирующими материалами.

 24. Термодинамика растворения и строение полимеров. 

 25. Теория разбавленных растворов полимеров. 

 26. Статистическая теория набухания сетчатых полимеров. 

 27. Методы оценки структуры вулканизационных сеток.
 28. Основные понятия реологии полимеров: напряжение, деформация, скорость деформации и их математическое выражение. 

 29. Механические модели: модель Максвелла, модель Кельвина-Фойгта. 

 30. Аномалия вязкости. 

 31. Методы исследования реологических свойств каучуков и резиновых смесей.

 32. Молекулярно-массовые характеристики полимеров. 

33.Смешение как способ получения полимерных композитов.
34. Закономерности течения расплава полимера при литье под давлением.
35. Закономерности течения расплава полимера при экструзии.
36. Влияние пластификатора на технологические и эксплуатационные свойства полимеров.
37. Прессование как способ изготовления изделий на основе реактопластов.
38. Термореактивные полимерные композиты для получения изделий с высокими диэлектрическими свойствами.
39. Закономерности течения полимерного композита при каландровании.
40. Экструзия. Виды шнеков в зависимости от перерабатываемого полимера. Конструкция шнека.
41. Классификация литьевых машин (термопластавтоматов) по типу смыкания.
42. Дисперсные наполнители. Основные характеристики дисперсных наполнителей и их влияние на свойства дисперсно-наполненных полимеров.
43. Волокнистые наполнители. Основные характеристики волокнистых наполнителей и их влияние на свойства наполненных полимерных композитов.
44. Свойства термпопластов и их влияние на процесс термоформования.
45. Стадии процесса термоформования. Разновидности термоформования
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